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ถังและอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กดิการสกึกรอ่นสามารถท าใหเ้กดิ
อนัตรายไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ 
 ชอ่งเปิดในถังท าใหไ้อของสารไวไฟ หรอื สารพษิ ร่ัว

ออกมาสูส่ ิง่แวดลอ้มโดยรอบ
 ถัง ทอ่ และ อปุกรณ์อืน่ ๆ ทีส่กึกรอ่น จะไมแ่ข็งแรง 

สามารถพังเสยีหายไดท้ีส่ภาวะการด าเนนิการผลติ
ปกต ิ

 โครงสรา้งของอปุกรณ์ทีถ่กูกดักรอ่นอยา่งรนุแรงอาจ
ไมแ่ข็งแรง ฝาถังอาจไมส่ามารถรองรับน ้าหนักได ้ทอ่
ทีถ่กูกดักรอ่นอาจไมแ่ข็งแรงและแตกออก และ 
ฐานรองอปุกรณ์ทีส่กึกรอ่น หรอื โครงสรา้งตกึทีเ่ป็น
เหล็กอาจถลม่ลงมาได ้

ในปี 2544 เกดิระเบดิขึน้ในถังทีบ่รรจกุรดซลัฟรุคิทีใ่ชง้านแลว้ (ใน

ถังมสีารไฮโดรคารบ์อนบางสว่น) จากกระบวนการอลัคลิเลชัน่ของโรง
กลั่นน ้ามัน (รปูที ่1) ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 2 รายและบาดเจ็บ 8 ราย 
กรดซลัฟรุคิทีร่ั่วออกมาไหลลงสูแ่มน่ ้าท าใหส้ิง่แวดลอ้มเสยีหาย 
ขณะนัน้ผูรั้บเหมาท าการซอ่มพืน้ทีท่ างานบนทีส่งูบรเิวณแทงคฟ์ารม์
ซึง่ประกายไฟทีเ่กดิขึน้ท าใหไ้อของสารไวไฟทีอ่ยูใ่นถังเกดิลกุตดิไฟ 
ถังใบนี้สกึกรอ่นอยา่งมาก พบรอยร่ัวทกุปีเป็นเวลาหลายปีแลว้ กอ่น
หนา้นี้มกีารซอ่มรอยร่ัวทีม่กีารรายงานเขา้มาทกุครัง้ ยกเวน้รอยร่ัวทีเ่พิง่
พบเมือ่ไมก่ีเ่ดอืนกอ่นหนา้ทีจ่ะเกดิระเบดิขึน้ ชว่งเวลาทีเ่กดิระเบดินัน้
ยังมรีอยร่ัวอกีหลายรอยทีห่ลังคาถังและดา้นขา้งของถังทีไ่มไ่ดม้กีาร
รายงานไว ้มพีนักงานฝ่ายผลติคนหนึง่เขยีน “รายงานสภาพทีไ่ม่
ปลอดภัย” ไมก่ีส่ปัดาหก์อ่นทีจ่ะเกดิระเบดิขึน้ ใบอนุญาตท างานที่
กอ่ใหเ้กดิประกายไฟไมไ่ดรั้บการอนุมตัเินือ่งจากตรวจพบความเขม้ขน้
ของไอสารไวไฟในปรมิาณทีส่งู แตฝ่่ายบรหิารไมไ่ดท้ าการแกไ้ขใด ๆ 

ในเดอืน มกราคม 2559 มผีูเ้สยีชวีติ 1 รายในอบุตัเิหตใุนโรงกลั่น
อกีแหง่หนึง่ ซ ึง่เกดิจากถังทีส่กึกรอ่นเชน่เดยีวกนั ในชว่งกะบา่ย 
พนักงานฝ่ายผลติคนหนึง่ไปปีนขึน้ไปดา้นบนของถังในแทงคฟ์ารม์เพือ่
ไปตรวจวัดอณุหภมูแิละระดับของของเหลวในถังหลายใบทีบ่รรจนุ ้ามนั
ทีร่อ้น (รปู 2) เขาหายไปพักใหญแ่ละไมต่อบกลับเมือ่มคีนตดิตอ่ผา่น
วทิยสุือ่สาร เพือ่นรว่มงานของเขาจงึไปยังแทงคฟ์ารม์เพือ่ตรวจสอบ 
แลว้พบวา่จักรยานของเขาจอดอยูบ่รเิวณนัน้ และทีด่า้นบนของถังหนึง่
มรีขูนาดใหญ ่(รปู 3) เมือ่ถา่ยของออกจากถังทัง้หมดจงึไดพ้บรา่งของ
พนักงานฝ่ายผลติคนนัน้ในถังดังกลา่ว – เขาตกลงไปในถังตรงชอ่งที่
เป็นรร่ัูว หลังคาของถังเกดิการสกึกรอ่นอยา่งรนุแรง หลังคาของถังแตก
ขณะทีพ่นักงานฝ่ายผลติเหยยีบลงไปทีด่า้นบนของถัง
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รปูที่ 1 : ถงักรดซลัฟุรคิทีใ่ชง้านแลว้หลงัเกดิรเเิดิ

คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง?

 รายงานใหห้วัหนา้งานทราบถา้พบรอยร่ัวในถัง หรอื 
พบถังทีม่กีารสกึกรอ่นอยา่งมาก ถา้ปัญหาไมไ่ดรั้บ
การแกไ้ข อยา่ลม้เลกิ รายงานสิง่ทีเ่ป็นประเด็นให ้
หัวหนา้งานทา่นอืน่ทราบถา้จ าเป็น 

 อยา่เดนิหรอืปีนขึน้ไปบนอปุกรณ์ทีไ่มไ่ดม้ไีวเ้พือ่
วัตถปุระสงคนั์น้ อยา่เดนิหรอืปีนขึน้ไปบนอะไรก็
ตามทีเ่ป็นสนมิอยา่งหนัก– มันอาจรับน ้าหนักคณุ
ไมไ่ด ้

 รายงาน ถา้พบการสกึกรอ่นของทอ่ ฐานรองทอ่ ถัง 
ฐานรองอปุกรณ์ บนัได พืน้ทีท่ างานบนทีส่งู 
โครงสรา้งตกึทีเ่ป็นเหล็ก หรอื อปุกรณ์ใด ๆ ทีม่ี
ความส าคัญมาก 

รปูที่ 3 :  รทูีด่า้นินของถงัเก็ิ น ้ามนัที่รอ้น

รปูที่ 2 . ถงัเก็ิ น ้ามนัทีร่อ้น:
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